石油天然气管道施工质量管理现状分析
摘要：在西气东输工程完工以后, 对于石油天然气管道施工的质量有了更进一步的要求, 然而就现阶段具体的施工情况来看, 有不少质量问题存在, 特别是细节管理方面。主要就石油天然气管道施工的特点进行了简单的分析, 接着对石油天然气管道施工质量现状和提高其质量管理的措施进行了详细阐述, 希望能够为相关人士提供借鉴和参考。
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现阶段, 在城镇化建设水平不断提高的背景之下, 我国在石油天然气管道的铺设方面也取得了一定的进展。石油天然气管道施工质量的好坏, 与人们是否能够安全使用有着直接的关系, 假如管道施工产生了质量问题, 就会为后期的使用埋下一定的安全隐患, 严重地还会对人们的生命财产造成威胁, 所以, 加强石油天然气管道施工质量管理是非常有必要的。
1 石油天然气管道施工特点
1.1 影响因素较多
通过大量的实践表明, 人文因素以及自然因素等都会影响到石油天然气管道施工, 使其建设质量提不上去。这说明影响石油天然气施工的因素较多。
1.2 施工质量的波动性
在具体进行油气管道建设的时候, 或许会有施工工序和实际不符的现象产生, 从而影响到具体的施工质量, 使其产生了较大的波动性。
1.3 施工存在安全隐患
在建设油气管道的过程当中, 存在着大量的隐蔽工程, 因此在具体实施的时候为了进一步确保施工安全, 必须要将安全检测工作做好。然而, 在实际当中, 安全监测难度较大, 检测结果不精确或者是检测不到位的情况时常出现, 对管道的施工质量造成了严重的影响。
2 石油天然气管道施工质量现状
2.1 材料质量不合格
就整个石油天然气管道的施工质量而言, 安装过程当中所使用的材料对其有着直接的影响。这主要是由于石油天然气管道主要是用于油气的运输, 因此会受到相应的腐蚀, 容易损坏管道内部。再者, 通常情况下石油天然气管道都埋于地下, 要求管道的抗压性也要强, 因此, 材料质量对于石油天然气管道而言就变得十分重要。
2.2 管道焊接质量问题
在石油天气管道的施工中, 管道的焊接是其中较为重要的环节之一, 就石油天然气在我国的分布情况来看, 总体不平衡, 所以必须要采用长距离运输的方式将石油天然气从资源丰富的地区运输到资源匮乏的地区, 在整个运输过程当中, 需要对运输管道进行焊接, 然而在对管道进行焊接的时候, 经常会产生汰渣、焊瘤、气孔以及裂纹等情况, 从而严重影响油气管道的正常使用, 更为甚者还出现了泄漏的情况, 对油气管道的正常运输造成了严重的影响, 同时也在一定程度上威胁到了人们的使用安全, 一旦有该类情况发生, 管道的维修和更换成本较大, 给管道施工企业造成了严重的经济损失。
2.3 穿跨越和防腐层补口问题
在具体进行铺设的时候, 石油天然气管道一般所穿越的地形有铁路、公路还有江河湖泊等, 在这个过程当中, 对于石油天然气管理的质量而言, 其具体的施工方法和穿越路线都会对其造成一定的影响, 特别是在选择管道穿越路径的过程当中, 假如其在设计方面缺乏一定的合理性, 就会对整个穿越工程的难度造成一定的而影响, 导致施工成本增加的同时, 还会造成一系列的质量问题, 对整个石油天然气管理的正常使用造成一定的影响。由于地下环境较为复杂, 通常会对管道的防腐层造成一定的影响, 导致伤口的出现, 在后期进行维修的过程当中, 补救起来较为困难, 然而由于防腐层较多, 其本身在搭接方面就有一定的问题, 因此在进行防腐层补扣的时候, 甚至会加剧问题的产生。
2.4 施工单位缺乏有效的监管
要想建设出高质量的石油天然气管道工程, 在具体的施工环节当中必须要做好相应的监管工作, 从而对管道施工进行有效的控制, 对于存在的质量隐患问题做到发现即处理, 从根本上来确保油气管道施工质量。然而就现阶段的油气管道施工情况来看, 有部分施工单位在具体施工的过程当中缺乏监理单位的监管, 另外在监管体制方面也有所欠缺, 从而造成油气管道施工的监管工作没有真正的落到实处, 在一定程度上降低了对工程建设的质量要求。
3 加强石油天然气管理施工质量管理的措施
3.1 确保原材料质量
在具体的施工过程当中, 如果要想从根本上确保石油天然气管道施工的质量, 就必须要对原材料的质量进行控制, 因此在采购环节当中, 一定要结合石油天然气管道施工的具体情况来进行原材的选择, 对所有材料供应商进行统一对比, 选择出信誉良好的厂家, 对其所供应材料的质量证书等进行检查。在完成了采购工作以后, 材料的保管工作也是不容忽视的, 要采取相应的措施有效避免材料在运输和保管环节当中出现任何问题, 如此就要求材料管理人员在对运输和保管方式进行选择的过程当中, 一定要结合原材料本身的特性来进行。
3.2 优化焊接技术, 确保焊接质量
管道焊接施工都是野外作业, 在不同地质地貌、自然环境、管径、壁厚和施工工艺条件下, 要选择不同工艺进行焊接, 当前主要有纤维素型焊条下向电弧焊 (SMAW) 、低氢焊条单向电弧焊 (SMAW) 、自保护药芯焊丝半自动电弧焊, 以及高性能焊机CO2气体保护半自动焊或自动焊。具体可根据现场实际选择一项或几项焊接工艺配合进行。焊接中要注意钢管水平方向固定后全位置焊接。要注意减少管口组对和根部焊接时间, 一道焊口根部热焊焊接的同时, 要做好下一道焊口管口组对, 提升焊接效率。为杜绝管道不稳产生的附加应力, 要尽量选择能快速形成单面焊双面成型的焊接设备和工艺, 确保焊层厚度达标。
3.3 做好管道质量把关
天然气管道建设得到批准后, 需要做好质量把关, 在该过程中, 应当做好以下几项工作。
3.3.1 设计环节
该环节是确保管道最终的建设质量能够达到要求的前提。具体设计期间, 要选择具有丰富经验的单位完成相应的设计工作。如果设计工作由单位自行完成, 完成初步设计后, 应当邀请专业单位展开相应的审核工作, 确保最终的设计方案的质量能够满足使用需求。
3.3.2 施工环节
施工直接决定了管道的整体质量, 具体施工期间应当做好以下几项工作: (1) 对施工中使用的管材、阀门等各项材料的质量要进行严格把控, 避免质量存在问题的材料混入现场, 对管道的质量造成不良影响。 (2) 筛选施工单位, 选择具有丰富建设经验, 并且建设项目运行良好的单位。 (3) 施工期间, 需要做好相应的监督工作。做好设计和施工工作, 可以实现对管道腐蚀、泄漏问题的合理控制, 提高管道运输过程中的合理性。
3.4 质量监督与治理机制的实施
在具体的施工环节, 在石油天然气管道当中可能存在着一定的质量问题, 所以必须要加强监督管理的工作。在选择管材的时候, 必须要确保材料采购机制的完善性, 还要指派专门的人员对抗氧化涂料的材质以及管道进行检查。在制定油气管道施工方案的环节当中, 必须要和气温气压、地形地貌以及四周的环境相结合, 一定要尽可能地避开可能存在安全问题的区域, 只有如此方可尽可能地减小外部情况对管道所造成的损害, 从根本上保证其质量。除此以外还要加强管道质量的验收, 分配专门的监督和管理人员, 以避免在油气管道施工当中出现误操作的情况。再者为了从根本上降低管道由于自然环境而造成的腐蚀情况, 需要在管道内外壁都涂抹上合乎标准的抗氧化涂层。相关政府部门还要安排有关监督管理人员, 监督整个工程的资金使用情况以及具体的施工, 针对存有质量隐患的企业给予严厉的惩处。为了确保油气管道工程的健康运行, 必须要做好油气管道质量隐患的治理和监督工作。
4 结束语
现阶段在我国社会当中, 石油天然气仍然是所有能源当中应用最多的, 在对其进行运输的过程中都是通过管道来完成的, 所以在石油天然气管道施工当中, 管道的质量是所有工作当中的重中之重, 因此为了进一步确保石油天然气管道施工质量, 就必须要做好相关的质量管理工作。
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